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GruBwort der Landratin

Der Archaologiepark Rémische Villa Borg feiert in diesem Jahr
sein 30-jahriges Bestehen. Wo in den ersten zehn Jahren zu-
nachst ,nur” gegraben und gesichert wurde, waren die nachs-
ten zehn Jahre von der Rekonstruktion gepragt. Inzwischen ist
eine beachtliche Anlage mit mehreren Gebauden, funktionalen
Raumen, Taverne und Garten entstanden. Die Anlage ist in ih-
rer Art einmalig in Europa. Sie zieht jahrlich viele Besucher an
und ist vor allem touristisch zu einem wichtigen Anlaufpunkt
geworden. Auch durch verschiedene Veranstaltungen, wie die
Rdmertage, steht der Archaologiepark immer wieder im Mittel-
punkt des Interesses.

In den letzten zehn Jahren trat verstarkt die Forschung und Auswertung der Grabungs-
funde und -befunde in den Fokus der Arbeit in der Anlage.

Mit der hier vorgelegten Festschrift knlipfen wir an die erste Prasentation der Grabungser-
gebnisse vor 20 Jahren an. Es werden aktuelle Forschungsergebnisse vorgestellt und die
Fortschritte des Projekts gezeigt. So beleuchtet diese Festschrift den Hauptaspekt des Ar-
chaologieparks - die Archdologie - die die Grundlage des Gesamtkonzepts bildet.

Neben den frihesten Anfangen der Ausgrabung durch Lehrer Schneider bis zu den aktu-
ellen Experimenten zur antiken Glasherstellung waren so einige Anstrengungen erforder-
lich, um den Archaologiepark zu einer international anerkannten Forschungseinrichtung
und zu einem touristischen Highlight zu machen. Es war wichtig, viele Partner zu gewin-
nen, um dieses Ziel zu erreichen.

Auch wenn hier nicht alle genannt werden kénnen, so méchten wir uns vor allem beim
Landesdenkmalamt des Saarlandes und bei der Agentur flr Arbeit in Saarlouis und Mer-
zig sowie der Gesellschaft fir Infrastruktur und Beschaftigung (GIB), der Sparkasse Mer-
zig-Wadern und der Landesregierung des Saarlandes fiur ihre Unterstitzung und die Zu-
sammenarbeit bedanken. AuBerdem gilt der Dank auch den Mitgliedern des Foérderkreises
Rdmische Villa Borg und allen weiteren Génnern und Férderern, die Uber die Jahre hinweg
mit viel persénlichem und auch finanziellem Einsatz den Archaologiepark Rémische Villa
Borg unterstltzt und bei der Weiterentwicklung geholfen haben. Und nicht zuletzt sei auch
den Mitarbeitern gedankt, die durch ihr unermtdliches Engagement dem Projekt zu seinem
groBen Erfolg verholfen haben.

Daniela Schlegel-Friedrich
Landratin des Landkreises Merzig-Wadern



GruBwort Landesdenkmalamt

Wir blicken auf 30 Jahre, also die Zeitspanne einer Generation zurilck, in der das Projekt
romische Villa Borg stetig vorangetrieben und weiter entwickelt worden ist. Damit ist der
kritische Punkt nach dem Ausscheiden der Grindergeneration Uberschritten. Politiker, die
Mitarbeiter der Arbeitsverwaltung und des Landratsamtes, Archdologen, Grabungstechni-
ker und Projektmitarbeiter haben gewechselt, aber es geht kontinuierlich und mit Engage-
ment weiter - nicht schnell, aber stetig. Die romische Villa Borg hat mittlerweile langst in
der Region, aber auch weit dariber hinaus einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt, nicht nur
als touristisches Highlight, sondern auch als Gegenstand und als Ort, sogar als Zentrum
der Forschung. Letzteres ist dokumentiert z. B. durch das Uber mehrere Jahre laufende ex-
perimentalarchaologische Projekt zur rémischen Glasherstellung oder durch wissenschaft-
liche Tagungen, so 2012 die Jahrestagung der Landesarchdologen aus ganz Deutschland
oder 2009 der internationale Kongress zu den romischen Villen vom léangsaxialen Typ.

Das ist mehr, als man bei der Grindung des Projektes erwarten konnte; es ist vielleicht
das, was man als ausgepragter Optimist zu hoffen wagte. Dass dieses Ziel erreicht wurde,
ist vor allem das Verdienst des vor Ort tatigen Teams, auch etlicher ehrenamtlicher Helfer,
des Landkreises Merzig-Wadern und der Sparkasse Merzig-Wadern als Hauptsponsor. Ih-
nen gilt der besondere Dank der Landesarchaologie.

Es bleibt zu winschen, dass das Projekt weiter so kontinuierlich auf solider wissenschaft-
licher Basis entwickelt werden kann, immer im Bewusstsein unserer Verantwortung fir das
einmalige kulturelle Erbe, das der Archdologiepark Rémische Villa Borg darstellt. Beson-
deres Augenmerk sollte der weiteren wissenschaftlichen Aufarbeitung und Publikation der
Grabungsergebnisse gelten, um die Basis des Prasentationskonzepts zu starken. Ausgra-
bungen, gefolgt von einer behutsamen, den originalen Befund schonenden musealen Auf-
bereitung, sind noch im Wirtschaftshof geplant, wo zahlreiche Gebdude und Installationen
unerforscht im Boden liegen - spannende Arbeit flr uns und unsere Nachfolger flir min-
destens weitere 30 Jahre.

Prof. Dr. habil. Wolfgang Adler
Landesdenkmalamt des Saarlandes



Inhalt

Johann Schneider, Lehrer und HeimatforSCher ....vivviiiiiiiiii i i i e e aees 5

30 Jahre Grabung, Forschung und Rekonstruktion im Archaologiepark ...................... 11
Rdémische Villa Borg

Die Frihzeit der Villa — Keltische Bauten und beginnende Romanisierung .................. 19

Klaus-Dieter Brill — 25 Jahre Archaologie im Archaologiepark Rémische Villa Borg ...... 28

Der Forderkreis ROmische Villa BOrg €. V. ...uiiiiiiiiiiiiii it ae s 30
Die Kulturstiftung des Landkreises Merzig-Wadern .......c.coovieiiiiiiiiiiii i 33
Rdmische Garten im Archaologiepark Romische Villa BOrg ........ccoovivviiiiiiiiiiiiiennnnn. 35
Aktuelle Ausgrabungen im Nebengebaude 2 ... 41
Von Ross und Wagen - Zum Pferdegeschirr der romischen Villa Perl-Borg ................. 46

(Kr. Merzig-Wadern)
Knochennadeln aus der rdmischen Villa von Borg, Kreis Merzig-Wadern ................... 74

Experimentelle Archaologie: Die romische Glashitte im Archaologiepark .................. 84
Rdémische Villa Borg

Uberlegungen zur Verwendung eines bleiernen ,Treibhammers” ........cccocvvviviiineennnnn. 98
aus dem Archaologiepark Rdmische Villa Borg - Eine experimentelle
Untersuchung zu Handhabung und Zweck



Experimentelle Archaologie:
Die rémische Glashltte im Archaologiepark
Rdmische Villa Borg

Seit Sommer 2013 existiert im Archaologiepark Rémische Villa Borg die Rekonstruktion einer
romischen Glashitte, die mindestens einmal pro Jahr in Betrieb genommen wird. EinschlieBlich
des Probebetriebes konnten mittlerweile sechs Glasofenprojekte in dieser Glashiitte durchge-
fihrt werden. Doch wie kam es dazu? 30 Jahre Archdologiepark Rémische Villa Borg sind ein
willkommener Anlass, den Werdegang dieses vergleichsweise jungen experimentalarchaolo-
gischen Bereichs des Archaologieparks einmal chronologisch nachzuzeichnen.

Prolog

Grundsétzliche Uberlegungen, eine rémische Glashiitte zu rekonstruieren und experimentell
zu betreiben, reiften bereits geraume Zeit. In den Jahren 2005 und 2006 unternahmen die
ROMAN GLASSMAKERS Mark Taylor und David Hill im stidenglischen Quarley erfolgreich erste
Experimente mit nach rdmischem Vorbild rekonstruierten Glaséfen (Roman Furnace Project =
Quarley Furnace Project). Aus finanziellen und organisatorischen Griinden, insbesondere dem
Mangel an Heizpersonal flir einen 24-Stunden Betrieb des holzbefeuerten Schmelzofens, war
eine Fortfihrung dieser Projekte trotz reichlicher Forschungsfragen zur antiken GefaBglasher-
stellung nicht realisierbar. Auch das seit 2008 jahrlich vom belgischen Provinciaal Archeolo-
gisch Museum Velzeke durchgefiihrte Glasofenprojekt, an dessen Konzeption und Realisierung
Mark Taylor und David Hill maBgeblich beteiligt sind, erwies sich als ungeeignet zur Klarung
von offenen Forschungsfragen.

Fundstiicke der Villa Borg
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Abb. 1: Rohglasbrocken aus Borg. Abb. 2: Ofenteil mit Glasfluss.

Eine Wendung fir die Glasforschung ergab sich, als 2011 bei der Sichtung der Glas- und
Schlackenfunde der Villa Borg einige Objekte, wie ein Rohglasbrocken (Abb. 1) und mehrere
Ofenlehmteile mit grinlichem Glasfluss (z. B. Abb. 2), auffielen. Diese Fundstiicke legen eine
Glasverarbeitung in romischer Zeit auf dem Gelande der Villa Borg nahe. Ausgelést dadurch
wurde unter Berlicksichtigung des europaweiten Bedarfs einer Statte flir die Erforschung an-
tiker GefaBglastechnik die Idee geboren, auf dem Gelande des Archaologieparks Romische
Villa Borg eine rémische Glashitte zu rekonstruieren und regelmaBig als publikumsoffene
Forschungs- und Schauwerkstatt zu betreiben.
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Bau und Probebetrieb ,,Borg Furnace Projekt 2013”

Der Startschuss flr das Glasofenprojekt fiel denkbar bescheiden aus. Da eine externe finan-
zielle Unterstiitzung trotz mehrerer Férderantrage ausblieb, startete das Projekt sehr klein
und gréBtenteils mit ,Hausmitteln”. So wurden als vorbildgetreue Baumaterialien neben dem
vor Ort anstehenden Lehm auch rémische Dachziegelfragmente aus der Grabung des Ne-
bengebdudes 2 verwendet. Im Vergleich zu den bei beiden Projekten in England und Belgien
verwendeten modernen Baumaterialien bot sich hier einerseits bereits Einsparpotenzial, an-
dererseits konnte so der Bau der Ofen auch vorbildgetreuer erfolgen. Weitere Kosten konnten
beim Brennmaterial Buchenholz reduziert werden, das in Eigenleistung aus dem angrenzen-
den Waldstiick geborgen wurde. Die erforderlichen Temperaturmessgerate und Glasmacher-
Werkzeuge wie Glasmacherpfeifen, Hefteisen, Pinzetten und Auftreibscheren wurden privat
angeschafft oder selbst hergestellt.

Glasofen “GO Borg 1”
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Abb. 3: Schnittzeichnung des Glas-Schmelzofens.

Da von der Villa Borg zwar einige Ofenlehmfragmente vorlagen, aber die Lage und der genaue
Grundriss des Glas-Schmelzofens und des zwingend zum kontrollierten Abkilhlen (Entspan-
nen) der geblasenen GlasgefaBe nétigen Kiihlofens nicht bekannt waren, sollte eine andere
archaologische Grabung den ,Bauplan” flir die Glashitte in der Villa Borg liefern. Aufgrund
des mit der Lage an der FernstraBe Trier-Metz vorliegenden regionalen Bezuges lag es nahe,
in Trier nach einer geeigneten Vorlage zu suchen. Die Wahl fiel auf die mit der 1999/2000

FRIETT : durchgefiihrten Grabung ,Im Hopfengarten”
bestens dokumentierte und sehr kompakte
Glashutte, bei der neben der als Blockbergung
zurzeit im Rheinischen Landesmuseum Trier
ausgestellten Ofensohle eines Glas-Schmelz-
ofens auch eine als Kihlofen ansprechbare
zweite Ofensohle vorlag. Die von der Gene-
raldirektion kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz
freundlicherweise zur Verfligung gestellte
Grabungsdokumentation lieferte zwar den
Grundriss der Ofen und der Glashiitte, aber
alles Aufgehende musste funktionsorientiert
Abb. 4: Die beiden Ofen kurz nach der Fertigstellung. rekonstruiert werden (Abb. 3).
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Von Ende Juli bis Ende September konnten sowohl der fortan GO-Borg-1 genannte Glas-
Schmelzofen als auch der KO-Borg-1 betitelte Kithlofen an insgesamt 26 Bautagen aus fast
1.500 Litern Lehm und zahlreichen rémischen Dachziegelfragmenten errichtet werden (Abb.
4). Als provisorischer Schutzbau diente ein Tunnelzelt aus transparenter Folie (Abb. 5). Trotz
der im Zelt tagsiiber mitunter tropischen Temperaturen waren beide Ofen noch feucht, als
ihr achttagiger Probebetrieb ,Borg Furnace
Project 2013” am 30. September 2013 be-
gann. Nach anfanglichen durch den noch
feuchten Ofenlehm und das ebenfalls feuch-
te Buchenholz verursachten Schwierigkeiten
konnte der Testbetrieb letztendlich erfolg-
reich abgeschlossen werden. Temperaturen
bis zu 1.050 °C wurden im Glas-Schmelzofen
erreicht, was das Schmelzen und Ldutern
(Entgasen) des von Mark Taylor zur Verfligung gestellten Rohglases nach rémischem Rezept
ermoglichte. Selbst die ungelbten Glasmacher dieses Projektes konnten so mit mehreren
Dutzend selbst geblasenen Glasgefaen (Abb. 6) eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass der
Schmelzofen und auch der Kihlofen funktionsfahig rekonstruiert wurden. Der Bau und der
Probebetrieb sind im Buch ,Experimentelle Archdologie: Romische Glasdfen. Rekonstruktion
und Betrieb einer Glashtitte nach rémischem Vorbild in der Villa Borg. Borg Furnace Project
2013” nachzulesen.

Abb. 5: Tunnelzelt wahrend der Bauphase.

- ?»fa‘»m;\. - ;
Abb. 6: Ergebnisse des ersten Glasofenprojektes , Borg Furnace Project 2013".

Diese funktionsfahige Infrastruktur stand nun fiir weitere Glasofenprojekte zur Verfligung.
Allerdings sollten einige konzeptionelle Anderungen einflieBen, denn das im Freundeskreis
angeworbene Heizerteam des ,Borg Furnace Projects 2013” kam wahrend des Projektes an
seine Grenzen, da der Schmelzofen rund um die Uhr betrieben werden muss. Insbesondere
die Schicht von 0:00 Uhr bis 8:00 Uhr erwies sich als zu lang. Gerade diese Schicht sollte
zuklnftig auch mit zwei Personen besetzt werden. Diese Erfahrung deckt sich mit den bereits
bei den englischen und belgischen Glasofenprojekten gewonnenen Erfahrungen. Ohne geni-
gend Heizer bleibt der Ofen kalt!
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~Borg Furnace Project 2014": formgeblasenes Glas und Perlenofen

Da ein Schwerpunkt der Glasofenprojekte auf der Vermittlung liegen sollte, lag es nahe, im
universitaren Bereich nach Kooperationspartnern zu suchen. So wurde im Juni 2014 das ,,Borg
Furnace Project 2014" als experimentalarchdologisches Blockseminar des Archdologischen
Instituts der Universitdt zu KéIn mit dem Titel ,,Feuer und Flamme fir Glas. Ein experimental-
archaologisches Projekt am rekonstruierten Glasofen im Archaologiepark Rémische Villa Borg.
Blockseminar mit Exkursionswoche (praktischer Teil)” durchgefiihrt. Dem praktischen Teil in
der Glashitte ging ein theoretischer Seminarteil mit Referaten zur Glas-Chemie, GlasgefaB-
Typologie, Herstellungstechnik und zu Glashitten-Befunden voraus. Durch die 16 Seminar-
teilnehmer konnte fiir das Ofenprojekt erstmals auf ein Heizerteam von fast 20 Personen
zurtickgegriffen werden. Die Arbeit an der Schiréffnung des Schmelzofens erfolgte nun in
Vierstunden-Schichten, die zudem doppelt belegt werden konnten. Das groBte Problem der
bisherigen Glasofenprojekte war somit beseitigt - und die Studierenden konnten sogar erste
eigene Erfahrungen im Umgang mit dem heiBen Glas machen.

Vor Durchfiihrung des ,Borg Furnace Projects
2014" stand aber im Frihjahr 2014 eine wei-
tere Anderung fiir den Schutzbau lber den
Ofen an. Das transparente Tunnelzelt sollte
schon 2013 nur ein Provisorium darstellen,
aber dessen Ende kam mit den Winterstlr-
men 2013/2014 deutlich friher als geplant.
Dank finanzieller Unterstlitzung des ,Forder-
kreises Romische Villa Borg e.V.” konnte im
Frihjahr ein hoélzener Schutzbau lber dem
Glas-Schmelz- und dem Kihlofen in Eigenlei-
stung errichtet werden (Abb. 7). In Dimensi-
on und Ausrichtung orientiert er sich an von
romischen Glashitten bekannten Pfostensetzungen. Durch seitlich einhangbare weie Planen
ist ein weitgehender Wetterschutz bei nétigenfalls flexibler Offnung der Seitenflichen ge-
wahrleistet. Der Werkraum ist mit zwei Arbeitsplatzen fir Glasmacher und dem Platz fir das
Ofenpersonal ausreichend groB bemessen. Im vorderen Bereich befindet sich sogar ein Platz
fur temporare Ofenbauten und Schaustiicke. Nach hinten ist ein Holzlager angebaut, das den
Brennholz-Vorrat flr ein Ofenprojekt beherbergt.

Abb. 7: Schutzbau.

e g

Abb. 8: Kuppel des Schmelzofens Abb. 9: Ofen nach Abnahme der Abb. 10: Ofen nach der
vor der Reparatur. Kuppel. Reparatur.
Wahrend der Kihlofen KO-Borg-1 nur kleinere kosmetische Korrekturen vor dem nachsten
Ofenprojekt erfuhr, waren beim Glas-Schmelzofen GO-Borg-1 gravierende Eingriffe nétig. Da
die Ofenkuppel schon vor dem Testbetrieb durch das extreme Klima strukturell bedenklich
gerissen war (Abb. 8) und nur notddrftig fir das ,,Borg Furnace Project 2013” geflickt werden
konnte, musste sie im Frihjahr 2014 vollsténdig abgenommen (Abb. 9) und durch eine neu

errichtete Lehmkuppel ersetzt werden (Abb. 10).
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Hierbei wurde sie um eine kleinere dritte Arbeitséffnung erganzt. Wahrend der Trocknung
zeigte sich der positive Einfluss des Holz-Schutzbaus, denn in seinem Schatten trocknete der
Lehm zwar langsamer, aber gleichmaBiger und mit weniger Rissneigung als zuvor unter dem
Folienzelt.

Zeitgleich zum Neubau der Kuppel des
Schmelzofens GO-Borg-1 wurde ein kleiner
Schachtofen errichtet (Abb. 11), in dessen
Schachtéffnung Glasperlen nach historischem
Vorbild gewickelt werden sollten. Diese PO-
Borg-1 genannte Prinzipstudie eines Perlen-
ofens sollte zeigen, dass sich Glasperlen nicht
nur auf per Blasebalg angefachter Holzkohle,
sondern auch in der langen Flamme eines
einfachen Holzfeuers wickeln lassen. Sichere
Hinweise, wie die zum Perlenwickeln in der
Antike verwendeten Ofen aufgebaut waren,
existieren nicht. Auch hier musste funktions-

Abb. 11: Schachtofen zur Perlenherstellung i . .
PO-Borg-1. orientiert rekonstruiert werden.

Der neue Schutzbau ermdglichte auch allen
Projektbeteiligten beim ,Borg Furnace Pro-
ject 2014" ein sehr entspanntes Arbeiten am
Schwerpunktthema ,formgeblasenes Glas”.
Als Glasmacher konnte neben Mark Taylor und
David Hill auch der franzdsische Glasmacher
Francgois Arnaud (Atelier PiVerre) gewonnen
werden. Mit seiner Unterstlitzung sollte von
Mark Taylor erstmals in einer von David Hill
akribisch vorbereitete Form die Rekonstruk-
tion eines formgeblasenen Kruges aus der
Werkstatt des Ennion gewagt werden. Hierzu
war ein simultanes Arbeiten von zwei Glas-
machern notig, die wiederum auf Assisten-
ten zum Bedienen der vier- bzw. dreiteiligen
Keramikformen (Abb. 12) zurlickgreifen mussten. Beide formgeblasenen Halbzeuge wurden
noch heiB3 aneinandergefiigt, anschlieBend eine der beiden Glasmacherpfeifen abgeschlagen,
der Rand umgelegt und abschlieBend der Henkel angefligt. Die Rekonstruktion dieser Kriige
gelang auf Anhieb (Abb. 13) genauso gut wie die Rekonstruktion zweihenkliger formgeblase-
ner Schalen aus der gleichen Werkstatt (Abb. 14, oben) und anderer formgeblasener Gefal3e
(Abb. 14, unten). Wdhrend der bei einigen GeféaBen erforderlichen kalten Nachbearbeitung
zeigte sich, dass auch der bei ca. 450 °C gehaltene Kihlofen sehr gut zur kontrollierten Ent-
spannung der geblasenen GefdBe geeignet war, denn kein einziges der GeféaBBe wurde beim
Absprengen lberschiissiger Teile und anschlieBendem Schleifen zerstort.

Abb. 12: Mehrteilige Form des Ennion-Kruges.

Ein wegbereitender Erfolg war der Betrieb des Perlenofen-Rekonstruktionsvorschlages PO-
Borg-1. Nach einigen Modifikationen von Schiir- und Schachtéffnung (Abb. 15) war dieser
kleine Ofen so leistungsfahig, dass nicht nur Temperaturen von deutlich Gber 900 °C gemes-
sen werden konnten, sondern neben dem Wickeln von Glasperlen auch das Blasen kleiner
tranenféormiger GlasgefaBe aus gezogenen Glasrbhren realisiert werden konnte (Abb. 16).
Diese Vorform des Glasblasens (ohne Verwendung einer Glasmacherpfeife) ist aus einer um
50 v. Chr. aufgegebenen Werkstatt in Jerusalem bekannt.
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Abb. 13: Rekonstruktion des Abb. 14: Ennion-Schale (oben); Herstellen eines
Ennion-Kruges. formgeblasenen GefaBes.

Ly

Abb. 15: Modifizierter Schacht-/Perlenofen. Abb. 16: Rekonstruierte ,Jerusalem-Bottles”.

Wahrend des ,Borg Furnace Projects 2014” stand den Studierenden parallel zum Glasofen-
projekt eine mobile Schmiedewerkstatt flir eigene praktische Arbeiten zur Verfiigung. Diese
Werkstatt wurde bei diesem und auch bei einigen folgenden Projekten zur Anfertigung einiger
Spezialwerkzeuge flr die Glasverarbeitung bendtigt.

~Borg Furnace Project 2015”: Rohglas, Mosaikglas und Fensterglas

Da dieses erste Forschungs- und Vermittlungsprojekt zur antiken GefaBglasverarbeitung in
allen Bereichen sehr erfolgreich verlief und absehbar war, dass die Ofenstrukturen weite-
re regelmaBige Nutzungen der rekonstruierten Glashitte zulassen wiirden, sollte auch in
der Pfingstwoche 2015 ein Glasofenprojekt im Archaologiepark Rémische Villa Borg statt-
finden. Mit Christine van Hoof vom Institut fiir Alte Geschichte und dem Lehrstuhl fir Vor-
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und Frihgeschichte und Vorderasiatische Archaologie der Universitat des Saarlandes waren
die akademischen Kooperationspartner fiir das ,Borg Furnace Project 2015” gefunden. Im
Vorlesungsverzeichnis des Sommersemesters 2015 fand sich die Ubung ,Antikes Glas - ein
interdisziplinares altertumswissenschaftliches Projekt am rekonstruierten Glasofen in der ro-
mischen Villa Borg”.

Abb. 17: Schaden an der Abb. 18: Der 2. Kihlofen Abb. 19: Rissbildung wahrend
Schiréffnung. wahrend des Baus. der Inbetriebnahme.

Zuvor waren allerdings wieder Renovierungsarbeiten an den Ofen erforderlich. Wahrend die im
Vorjahr erneuerte Ofenkuppel des Schmelzofens GO-Borg-1 kaum VerschleiBerscheinungen
zeigte, hatte der feuchte Winter den Ofensockeln des Schmelzofens und auch des Kihlofens
KO-Borg-1 durch den hohen Grundwasserspiegel und somit im Erdreich aufsteigende Feuch-
tigkeit stark zugesetzt. Hier waren insbesondere an der Schiréffnung des Glas-Schmelzofens
starke kosmetische Korrekturen im Frithjahr 2015 nétig (Abb. 17). Da die beiden Offnungen
des bisherigen Kihlofens fiir die beim kommenden Forschungsprojekt geplanten Objekte,
wie Fensterglas und Mosaikglas, zu schmal waren, wurde in
der freien hinteren Ecke neben dem Kihlofen KO-Borg-1 ein
weiterer Kiithlofen namens KO-Borg-2 errichtet (Abb. 18). Um
zu Uberprifen, ob die guten Erfahrungen mit dem bisheri-
gen Kihlofen wirklich auf dessen Layout zuriickzufihren sind,
diente sein Entwurf, leicht vergréBert, als Bauplan fir den
. neuen Kihlofen. Witterungsbedingt fehlte die Zeit, den neuen
Abb. 20: Reduzierringe und Klhlofen vor Beginn des ,Borg Furnace Projects 2015” lange
Turen wéhrend der Trocknungs- genug zu trocknen, so dass sich bei der ersten Inbetriebnah-

phase am Ofen. me extreme Risse bildeten (Abb. 19). Diese konnten aber
wahrend des Betriebs abgedichtet werden. Im Winter wurden
erstmals kleinere SchmelzgefaBe (Abb. 21) selbst aus Ton im
Schlickergussverfahren aus eigenen Formen sowie Reduzier-
ringe und Tlren fir den Glas-Schmelzofen (Abb. 20) herge-
stellt und im elektrischen Ofen gebrannt, so dass nicht alle
SchmelzgefaBe von Mark Taylor bezogen werden mussten.
Gerade die kleineren GefaBe sollten flr Schmelzversuche

Abb. 21: Selbst im Schlickerguss-
verfahren hergestellte - .
SchmelzgefaBe. verschiedener Glaszusammensetzungen dienen.

Aus Zeitgriinden wurde der Theorieteil der Ubung nicht in Institutsrdumlichkeiten der Uni-
versitat des Saarlandes, sondern wahrend der ersten beiden Projekttage des ,Borg Furnace
Projects 2015” im Seminarraum des Archaologieparks Romische Villa Borg abgehalten.

Parallel schmolz und lauterte schon das Glas in den drei groBen Glashdfen des Glas-Schmelz-
ofens. Zur Klarung der Frage, ob — wie vielfach angenommen - fiir die antike Rohglasherstel-
lung zwingend groBe Ofenstrukturen und ein zweistufiger Schmelzprozess nétig sind, wurde
bei diesem Projekt ein Rohglasansatz nach einer chemischen Analyse rémischen Glases ange-

90



Abb. 22: Rohglasansatz im
Schmelzofen.

mischt und im Ofen geschmolzen (Abb. 22). Die Projektdauer
wurde auf eineinhalb Wochen verlangert, um ausreichend Zeit
flr diesen Schmelzversuch bereitzustellen. Weitere Schmelz-
versuche zum Verhalten von manganhaltigem Glas in der At-
mosphare des holzbefeuerten Schmelzofens flihrte Anne-Isa-
belle Bidegaray im Rahmen ihres Dissertationsvorhabens an
der Freien Universitat Briussel durch.

Neben den Schmelzversuchen lag der Schwerpunkt des ,,Borg
Furnace Projects 2015” auf Mosaikglas. Hier konnte von Mark
Taylor eine von der niederlandischen Glasforscherin E. Ma-
rianne Stern formulierte These zu geblasenem Mosaikglas
erfolgreich Uberprift werden (Abb. 23). Abgesenktes Mosa-
ikglas (Abb. 24), Millefioriglas (Abb. 25), Reticellaglas (Abb.
26), Rippenschalen (Abb. 27) und rémisches Fensterglas wa-

ren weitere in der Glashitte durchgefiihrte Projekte. Mark Taylor und David Hill wurden am
Ofen von Francois Arnaud und Torsten Rétzsch vom LWL-Industriemuseum Glash(itte Gern-

heim unterstitzt.

Abb. 23: Geblasenes
Mosaikgefal3.

Alle Teilprojekte des ,Borg
Furnace Projects 2015” konn-
ten erfolgreich abgeschlos-
sen werden. Ausfuhrliche
schriftliche  Aufarbeitungen
folgen in der Schriftenreihe
~ARCHAEOglas” des Archdo-
logieparks Rdmische Villa
Borg. Das primare Erschmel-
zen von Rohglas gelang sogar
in kirzerer Zeit als erwartet.
Aus der frischen Glasmasse
konnte innerhalb von einer
Woche sogar ein Ennion-
Krug (Abb. 28) und - getreu
der Vorlage der chemischen
Analyse - Rippenschalen ge-
fertigt werden. Gezogenes

Abb. 24: Abgesenkte Mosaik-
Schale.

Abb. 25: Millefiori-
Schale.

Abb. 28: Ennion-Krug aus vor Ort

Abb. 27: Rippenschale. hergestelltem Rohglas.

Fensterglas nach romischem Vorbild (Abb. 29) gelang ebenso wie das auch in Fragmenten aus
den Grabungen der Villa Borg vorliegende kuppelférmige Fensterglas (Abb. 30). Dieses konn-
te erstmals an einem ,rémischen” Glasofen rekonstruiert werden, leider bis jetzt aufgrund der
noch immer zu geringen Offnungsweite der Kiihléfen nur im verkleinerten MaBstab.
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Abb. 29: Rechteckiges Fensterglas. Abb. 30: Kuppelférmiges Fensterglas.

Seit diesem Projekt wurde das Konzept der
Glasofenprojekte im Archadologiepark Romi-
sche Villa Borg flir die jeweils teilnehmenden
Studierenden um einen attraktiven Punkt er-
weitert: Der jeweils vom Vorjahr stammende
Perlenofen soll abgebaut, die Verziegelung
der verbleibenden Flache dokumentiert, ein
neuer Perlenofen aus Lehm und frischem
Gras-Schnitt innerhalb von etwa zwei Ta-
gen gebaut und schlieBlich noch wahrend
der Projektdauer von den Studierenden sel-
ber zum Perlenwickeln genutzt werden. Die
durchgefiihrten Tatigkeiten umfassen also
die Befunddokumentation, den Lehmbau und das Arbeiten mit heiBem Glas. Dies gelang mit
den Studierenden der Universitat des Saarlandes an ,ihrem” Perlenofen PO-Borg-2 (Abb. 31)
so erfolgreich, dass sie in Eigenleistung ihren eigenen Perlenofen wahrend des folgenden
»1ags der Offenen Tir” auf dem Campusgelande der Universitat des Saarlandes errichteten
und betrieben.

Abb. 31: Studierende am selbstgebauten Perlenofen.

Das ,Borg Furnace Project 2015” wurde mit dem mit 500 Euro dotierten Gasthdrerpreis der
Universitat des Saarlandes ausgezeichnet. Hiervon konnten Glashafen, Werkzeuge und drin-
gend bendotigte Rohstoffe fir die Glasherstellung angeschafft werden.

~Glastag 2015”

Im Oktober 2015 bot sich mit der Ausrichtung der , Glastag”-Fachtagung im Archaologiepark
Romische Villa Borg die willkommene Gelegenheit, ein weiteres Glasofenprojekt durchzufih-
ren. Hier kamen Archaologen, Glasexperten und Wissenschaftler in hautnahen Kontakt mit
der ganz eigenen Atmosphare einer holzbefeuerten Glashitte. Neben Mark Taylor, David Hill,
Frangois Arnaud und Torsten Rétzsch bereicherte William Gudenrath vom Corning Museum of
Glass (USA) das Glasmacher-Team am Ofen. Das Heizer-Team bildeten Studierende der Uni-
versitat zu Koéln, die dieses Mal ohne Credit-Point-Leistungsdruck komplett freiwillig den Be-
trieb des Glas-Schmelzofens trotz des kaltwindigen Wetters sicherstellten. Ein breites Spek-
trum vom frei geblasenen liber formgeblasenes Glas bis hin zu Mosaikglas wurde gezeigt und
diskutiert. Parallel war wieder der Perlenofen im vorderen Bereich der Glashitte in Betrieb.
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~Borg Furnace Project 2016": Goldbandglas

Vor dem im Mai 2016 durchgefiihrten ,,Borg Furnace Project 2016” standen wieder Restaurie-
rungsarbeiten am Glas-Schmelzofen GO-Borg-1 im Bereich der Schiréffnung und des auBBen
umlaufenden Ablagesims an. Parallel wurden nicht nur, wie schon im Vorjahr, die Ofenbau-
teile wie Reduzierringe und Ofentliren selbst aus Ton hergestellt und im elektrischen Ofen
gebrannt, sondern neben den kleineren nun auch grdBere, bis zu 1,5 Liter Glasmasse fassen-
de SchmelzgefaBe. Uber die im Schlickergussverfahren hergestellten SchmelzgefaBe hinaus
wurden auch nach rémischem Vorbild auf g MRS e e

der Drehscheibe getopferte Glashafen bei | ’ 2
zwei verschiedenen Werkstatten in Auftrag
gegeben bzw. in Borg gefertigt, von denen
der erste Glashafen im ,Borg Furnace Pro-
ject 2016" mit einem ganz neuen Glasansatz
geflllt wurde. Leider hielt dieser Glashafen,
wahrscheinlich aufgrund der Zusammenset-
zung des verwendeten Tons, der thermischen
Belastung im Schmelzofen nicht lange stand. : o
Aber weitere Versuche werden folgen. Abb. 32: Rekonstruierte Goldbandglaser.

e

Hellenistisches und rémisches Goldbandglas (Abb. 32) stand im Mittelpunkt des als Veranstal-
tung ,Experimentelle Archaologie - Feuer und Flamme fiir Glas. Experimentelle Archdologie in
einer rekonstruierten rémischen Glashtte in der Villa Borg” des Fachbereichs III - Klassische
Archéologie der Universitéat Trier als Ubung durchgefiihrten ,Borg Furnace Projects 2016”. Bei
dieser Thematik wurden Forschungen von Mark Taylor und David Hill zu speziellen Glasern,

= Tl TR, SN

Abb. 33: Links: Aufbringen der Goldfolie; rechts: EinschlieBen der Goldfolien in die Glasbander.

die Goldfolie in Glasbandern eingeschlossen haben (Abb. 33, rechts), fir ein Dissertations-
vorhaben von Giulia Cesarin am Archaologischen Institut der Universitat zu Kdéln erstmals
an einem holzbefeuerten Glasofen realisiert. Unterstiitzung am Glasofen erfuhr das Projekt
wieder von Frangois Arnaud und Torsten Roétzsch. Eine besonders wertvolle Hilfe waren die
handwerklichen Kenntnisse von Fiona Rashleigh, ohne deren ruhige Hande der Auftrag der
Goldfolie auf das Tragerglas innerhalb der kurzen Projektzeit sicher nicht gelungen ware (Abb.
33 links).

Durch die Komplexitat der Thematik Goldbandglas und die zur Vorbereitung der einzelnen ge-
formten, abgesenkten oder auf einen Lehmkern gezogenen Versuchsstiicke notwendige Zeit
traten leider die anderen antiken Glasformgebungstechniken etwas in den Hintergrund. Ein
kleiner Ausgleich war fir die das Heizerteam bildenden Studierenden der Universitat Trier der
Neubau des nunmehr PO-Borg-3 genannten Perlenofens (Abb. 34) und die folgende Arbeit an
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Abb. 34: Arbeiten am neu errichteten Perlenofen. Abb. 35: Keramikkurs mit Heike Miiller.

ihm. Darlber hinaus stand den Studierenden im nahen Zelt eine kleine Tépferwerkstatt unter
fachkundiger Anleitung von Heike Miller zur Verfligung (Abb. 35).

Tagung ,,Romische Glasdfen - Befunde, Funde und Rekonstruktionen in Synthese”

Die fast direkt auf das im Mai durchgefihrte
»,Borg Furnace Project 2016” im Juni folgen-
de internationale Tagung ,Rémische Glastfen
- Befunde, Funde und Rekonstruktionen in
Synthese” lieB keine Atempause flr die Glas-
hiitte des Archaologieparks Rdmische Villa
Borg. Wie schon zuvor, sollten auch hier par-
allel zur Tagung grundlegende Forschungen
zum Goldbandglas das Hauptthema sein. Ne- A
ben Mark Taylor und David Hill, unterstutzt Abb. 36: PerlenOer;azgﬁtoerg_df auBerhalb der
durch Steve Wagstaff am Schieber zum Auf- ’

heizen des Glases, arbeitete auch die bulgarische Glasmacherin Liliya Pangelova am Glasofen
und wies die Studierenden in die heiBe Glasbearbeitung ein.

Bei diesem Projekt rekrutierte sich das Heizer-Team aus Studierenden des dualen Studien-
ganges Archaologische Restaurierung, Doktoranden und Wissenschaftlern des R&misch-
Germanischen Zentralmuseums Mainz (RGZM). Hier bot sich die hervorragende Mdéglichkeit,
beim Goldbandglas-Projekt praktische Kenntnisse der Studierenden in der Glas-Restaurierung
anzuwenden.

Obwohl in der Glashtte der Perlenofen PO-
Borg-3 nur kurz zuvor errichtet worden war,
sollte auch das Mainzer Heizerteam die Mog-
lichkeit bekommen, ihren eigenen Ofen zu
bauen. Hierflr sollte ausnahmsweise nicht
der vorige Ofen abgetragen, sondern statt-
dessen an anderer Stelle ein Perlenofen ge-
baut werden. Die Wahl fiel auf einen offenen,
ungeschitzten Standort auBerhalb der Glas-
hitte. Dieser Perlenofen PO-Borg-4 wurde
wahrend des Glasofenprojektes gebaut und
betrieben (Abb. 36), bleibt aber seitdem sich selbst bzw. Verfall und Verwitterung tberlassen
(Abb. 37). Dieses Taphonomieprojekt soll demonstrieren, wie schnell der Verfall selbst von bei

Abb. 37: Verwitterungsstudie PO-Borg-4.
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900-1.000 °C betriebenen Lehmofenstrukturen erfolgt — und was bzw. wie wenig letztendlich
nach einiger Zeit von ihnen Ubrig bleibt. Gerade in ortsnaher Verbindung mit den wechselnden
betriebsbereiten Perlendfen im vorderen Bereich der Glashitte bildet die Verfalls-Studie PO-
Borg-4 ein didaktisch wertvolles Element des Archaologieparks Romische Villa Borg. Ein wenig
Wehmut schleicht sich aber bei dem Gedanken ein, dass es sich ausgerechnet bei diesem
vom RGZM-Team liebevoll gestalteten Perlenofen sicherlich um den schénsten aller bisherigen
Perlenofen-Studien handelte. Immerhin dirfte ihm im Vergleich zu den im Jahresrhythmus
wechselnden Perlendfen in der Glashitte drauBen eine vergleichsweise lange Existenz gewiss
sein.

Sechs Ofenprojekte

Der erfolgreiche Betrieb dieser kompakten Glashiitte konnte bereits sechs Mal demonstriert
werden. Trotz dieser sechs mindestens einwdchigen Betriebsphasen sind die Ofen weiterhin
nutzbar, so dass bereits flir die Pfingstwoche 2017 das nachste Projekt in Kooperation mit
dem Archéaologischen Institut der Universitdt zu Kdln geplant ist. Allerdings sind im Bereich
der Schiréffnung und des auBeren Ofensims des Glas-Schmelzofens GO-Borg-1 inzwischen
vor jeder Ofenfahrt Ausbesserungsarbeiten erforderlich, die tGber rein kosmetische MaBnah-
men hinausgehen. Die beiden bei niedriger Temperatur von ca. 450 °C betriebenen Kihl-
Ofen zeigen trotz des Intervallbetriebs deutlich weniger VerschleiBerscheinungen. Ein GroBteil
der an der Schiréffnung des Glas-Schmelzofens offenbaren Schaden sind allerdings auf den
feuchten Winter 2014/15 zurlickzufihren. Die 2014 erneuerte Ofenkuppel zeigt trotz der Ar-
beitstemperaturen von bis zu 1.100 °C bislang kaum VerschleiBspuren.

Die Komplexitat der flir die Ofenprojekte nétigen Vorbereitungen ist enorm. Das bendtigte
Holz wird gréBtenteils in Eigenleistung aus dem Wald gefahren, gesagt und gespalten. Die
etwa 2,5 Tonnen Brennholz pro Projekt sind ein nicht unerheblicher Arbeitsfaktor, insbeson-
dere wenn zwei Projekte pro Jahr realisiert werden. Eine ausreichende Trockenzeit des Holzes
muss berticksichtigt werden, so dass die Planungen und Vorbereitungen fiir ein Ofenprojekt
etwa eineinhalb Jahre vorher beginnen. Hinzu kommen Kleinarbeiten wie das Anfertigen von
Werkzeugen (Glasmacherpfeifen, Hefteisen, Zangen und Schieber), Ofenbauteilen (Reduzier-
ringen und Ofentliren) und SchmelzgefaBen. Hierzu stehen dem Archaologiepark Romische
Villa Borg leihweise eine elektrische Topferscheibe und ein elektrischer Tépferofen zur Verfi-
gung. Aufgrund der langen Trockenzeiten der dickwandigen Ofenbauteile muss auch hier mit
ausreichend Vorlaufzeit gearbeitet werden.

Mit den bisher durchgefiihrten Projekten konnten grundlegende Erkenntnisse zum Aufbau und
Betrieb romischer Glashlitten gewonnen und bestéatigt werden. Glasmacher aus flinf Landern
realisierten Forschungen zur Glas-Chemie und GefaBglasherstellung von Wissenschaftlern aus
finf Nationen. Die Projekte wurden im Rahmen von Lehrauftragen an der Universitat zu Koéln,
Universitat des Saarlandes und Universitat Trier sowie als Kooperationsprojekt mit dem Ro6-
misch-Germanischen Zentralmuseum Mainz durchgefiihrt. Weitere technische Forschungspro-
jekte der Universitat Zirich, der Universitdt Jena und der Freien Universitat Briissel konnten
mit Probenmaterial unterstiitzt werden. Die Glashiitte bot mit entsprechenden Vorfiihrungen
auch den idealen Rahmen fir die Durchfiihrung jeweils einer deutschsprachigen und einer in-
ternationalen Fachtagung. Die Resultate der Forschungen wurden bereits in einigen Vortragen
und Artikeln vorgestellt. Weitere Vortrage und detaillierte Publikationen der Ergebnisse sind in
Vorbereitung. Der Archaologiepark Romische Villa Borg ist somit aus der Glasforschung nicht
mehr wegzudenken.
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Dank und Ausblick

Zuallererst gebihrt dem Archaologiepark Rdémische Villa Borg mit seiner Projektleiterin Dr.
Bettina Birkenhagen Dank flr die Mdglichkeit, diesem internationalen Forschungs- und Ver-
mittlungsprojekt ein passendes Zuhause gegeben zu haben. Der Kulturstiftung Merzig-Wa-
dern sei flr die Bereitstellung der hierfiur benétigten Geldmittel herzlich gedankt.

Der ,Forderkreis Romische Villa Borg e. V.” unterstitzte die Glasofenprojekte im Archdolo-
giepark Rémische Villa Borg nicht nur durch die Anschaffung, Errichtung und die in diesem
Jahr erfolgte neue Dacheindeckung des Schutzbaus, sondern auch durch Zuwendungen zur
Anschaffung des benétigten Brennholzes und zur Verpflegung der Heizerteams. Im Namen
aller Projektbeteiligten und auch der beteiligten Universitaten ist dem ,Fdrderkreis Rodmische
Villa Borg e. V.” hiermit ein herzlicher Dank auszusprechen.

Weiterer Dank geht an die ROMAN GLASSMAKERS Mark Taylor und David Hill, ohne deren
grundlegenden Forschungen weder der Bau dieser Glashitte, noch die Realisierung der seit
2014 darin durchgefiihrten Projekte in dieser Form mdglich gewesen waren. Ebenso sei den
Glasmachern Frangois Arnaud, Torsten Rdtzsch, William Gudenrath und Liliya Pangelova - und
auch allen Studierenden und freiwilligen Helfern der Heizer-Teams fiir ihre schweiBtreibenden
Beitrage am Glasofen gedankt.

Die Glashitte bildet den Nukleus des experimentalarchdologischen Werkbereiches des Ar-
chaologieparks Rémische Villa Borg. Zuklinftig sollen weitere Glaséfen anderer Geometri-
en, eine romische Topferwerkstatt samt rekonstruiertem Brennofen und eine Werkstatt zur
Metallbearbeitung unweit der bisherigen Glashutte entstehen. Publikumsoffene Projekte zu
den Werkstoffen Glas, Keramik, Buntmetall und Eisen sind geplant. Auch hier wird eine enge
Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitaten und zeitnahe Publikation der Forschungs-
ergebnisse angestrebt.
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